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—vyrovnavaci vrstva th. 6-8 mm
——dutina tl. 20 mm
—2x prkna tl. 2x 15 mm
—stavebni rum tl. 150 - 185 mm
——zaklop - 2x fosna tl. 2% 35 mm
—tramy 170 x 250 - 175 x 290 mm
——podbiti - prkna tl. 16 mm
rékosova omitka tl. 25 mm
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Tabulka 4:  Zakladni ddaje 6 rozmérech dfevénych trami

= o BT
e Bl

Rl [ = Osova vzdilenost mezi
TN Priitez' 8 &ty » )
Podlaki | Ulice Pru[:::zn(lsm Sveﬂy{,r;']z oo tramy
T C T [mm]
LNP | .V Jirchafich 170%:290 5,44 cca 950
3.NP. | W Jirchatich:|  175,/260 4,5 cca 955
3NPr |V Jirehidfich /157 /965 45" cca 910
sondaz’| “Vordilskd .
4ANP |%iVGisilska™- 1707250 4,13 cca 870
Pozndmka: “'i%)ffevz‘atd z dodané dokumentace soutasného stavu

")‘ﬁéiﬁbruéujeme provéfit piftomnost ocelovych nosnikl v piidorysu mistnosti (viz foto 110 az
foto 114, Piiloha 1)

Tabulka 5:  Zakladni udaje o rozmérech ocelovych profili

Prifez [mm] v 4| Osova vzdélenost
Podlazi Uli _ Svétly rozpon mezi profily ®
odlazi ice Sitka | Tloustka | ... . (m] profly
.. . . Vyika 9 [m]
pdsnice | pasnice
L NP V Jirchafich 159 214 360 5,7 4,75
' Ostrovni 159 21,1 360 59 4,59
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» 'V L.NP je tloustka vné&jsich st&n 750 mm, v 2.NP az 4. NP je tloustka 600 mm a v 5.NP
je tloustka obvodové vnéjsi stény 450 mm.
»  Vnitini nosna st&na ma od 1.NP do 5.NP konstantni tlouitku 600 mm.

5.3.3 Stropni konstrukee
V rdmci tpravy cenové nabidky a rozsahu zkousek, kterd byla odsouhlasena zéstupcem

objednatele pfi mistnim 3etfeni dne 2.11.2018 byla provedena kontrola stropni konstrukce
v rohové mistnosti na kiiZeni ulic V Jirchafich a Vordilskd ve 3.NP, Kontrola stropni

konstrukce byla provedena v sondé do podlahy, kterou provedli pracqyﬁi’g{:ﬁrmy provadé&jici
rekonstrukei. Sondou do podlahy byla zjisténa skladba podlahy _g._fﬁ"(')“éjgg:_: prvky, které jsou
zobrazeny na nasledujicich obr. 1 a obr. 2. Dale bylo provedcgpz {ﬁéfeni }‘Bzzwqgérﬁ ocelového

o ‘ o« » . Ny S aEey
privlaku v 9 sondich, soucasné ve 4 sondach byly zméfeny i tozméry diev

nych trami.
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Zakladni (idaje o rozmérech jsou uvedeny v tab. 4 a tab, &

—vyrovnavaci vrsiva tl. 6 -8 mm

—dutina tl. 20 mm

—2X prkna tl. 2x 16 mm
—stavebni rum tl. 150 - 155 mm
—zaklop - 2x fosna tl. 2x 35 mm
—tramy 170 x 250 - 175 x 280 mm
—podbiti - prkna tl. 16 mm
—rakosova omitka tl. 25 mm
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Obr 1:  Schéma typického podéiny fez stropni konstrukci
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