Kategorie produktu nora

noraplan:

= Sife navinu: 1,22 m

= VeétSinou hladky povrch (s- nebo bez- granulatového vsypu)
= Také s tepanym reliéfem nebo s povrchem imitujicim dfevo
= Bez separacniho povrchového filmu z vyroby

= Bez nutnosti poCatecniho odmyti (s vyjimkami)

norament:

= Ctverce1x1m

= Strukturovany povrch (tepany, s nopy, bridlice)
= Obsahuje separacni povrchovy film z vyroby

=  PocateCni odmyti separacni vrstvy dle navodu je nezbytné

nora
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Doporuceni k Cisteni noraplan

Doporuceni k ¢isténi noraplan®

Pokud nejsou pFit ¥ ¥yrazné
Pouze v noraplan uni a noraplan stone s anfireflexnim povrchem je zopotfebi poZdteéni Giténi po

nora

bni nefistoty, deMkrﬂwmﬂ.l:prﬂﬂnuvyiﬂﬁﬂpMﬁﬂ-nhﬂphnmﬁr;hﬂli-ﬁﬂ_

Potateéni fifténi

péfe (manudlni) rouna nebo upravenych hadiki no absorpel prachu.

1 po pokladce Strojové mokré myll 2o pouFill aktivel nebo mikro vidknové Pady podulky nebo Po odséll znedSiEné vody pomod mokrého vysavale znovu umyjle na mokro
* | (v pripads tervené podutky® [viz Tabulka isticich prostredki  lesfidel). Zistou vodou a odsojie nebo vytisite.
potieby)
2 Poiateéni Po potatecnim nebo inlenziveim Eieni se romomémé nanese vhodny ledtici Vysuteny pedujici povrchovy film lze vyledSit* * zo pouZiti vhodného lefficho
" |Ii‘|’ini,ﬂ:ldl‘ibﬂ prostiedek [viz Tobulko cisticich prostiedki o leifidel] ¥ procesy mokrého viirani. mopu®.
B&Ené ZiitEni/ Optimdlni vysledky Efténi lze dosdhnout drhnutim za pouditi aktivni nebo mikro EMWMuMMMM
n vidknovihe Padu nebo fervendho Padu poduiky® s vhodnym lelticim prostfedkem WWMWW * pomod vhodného
péde (strojové) {viz Tabulka disticich prostfedkd a lektidel] ledficho mogy*.
a.
Bézneé fisténi/ Utirat s absorpci prachu za pouziti vhodmych mikro vidknovich mopd, mopového PFilnawé, ve vodé rozpusing nebo emulgovatelné nedsioty se odsirani mokrym

wytivsnim (viz Tobulka Esteich prostiedis o leitidel]

Pro odstranéni &lépéji a stop od podpatki o pro ziskdni jednoiného a vizvalné
piitailivého rovnoméméha vzhledy povrchy, doporuéujeme potfebdm odpovida-
jici &i3kni pomoci vhodného ledficiho prostfedku [viz Tabulka Eisticich prostfedii
a leitidel) za poufiti vhodného leiticiho Padu®.

4. | Prob&iné igténi

Mokné myfi za poufiti aktivni nebo mikro vidknowého Padu poduiky nebo Gervend
podulky* a vhodného Eisticihe prostfedku (viz Tabulka Sisticich prostfedki o
ledtidel). ProtoZe se k ddribi doporuduji ve vodé rozpusing ledtici prostfediy,

neni poufiti zdklodnich &sticich prostfedki zpravidio pofodovdno.

5. Intenzivni Sigténi

f&»%ﬂ&[b»%"[ﬂ

Po odsdti zneéiiténé vody pomod mokného vysavade se realizuje adriba
analogickd k pofdtednimu leiténi.

Iﬂuﬂuptmﬂlh

= Wehlslom b providelnim o sdbiodoss ntenziveime zdklodni ﬂtllliu bnarstim nfilded,

dlah frylinu lan® it 7 déwndu nepic i iho poveche.
- Mwwpqlpdlipd,nnfpﬂmﬂlMuMWMWMuMMW
* Tolo ok G ki CHsied jo opbk e v b podiahovd Knytiey,
2 | . ﬁdmﬂtlﬂuﬂlﬁmﬂﬂﬂinrdimﬁpﬂhﬂnlﬁﬂnﬁﬂfdﬁpﬂﬁ&,mpﬁrﬂmmnm

a iarpouilidio, spledeasifiuge pocilecni ks s ulidnis.
= Whednd usdeky: Fa 3 M, oid
** Powkivejie jpdackolostory labiid uroj s rychilosi] oltdek marl 1000 - | 500 offmin.

Cutje menn wypsheems GmbH koutukoeon

¥ytwofeno ve spolepric

IGR
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Doporuceni k Cisteni noraplan - chemie

Doporuéeni k ¢isténi noraplan®

®
nora
Cistici prostiedky a lestidla

Cistici prostiedky a lestidla uvedené v fabulce predsiovuji doporuéeni vyrobei Eisticich prostredkid no némeckém trhu. Specificky pro dany objekt mize byt igelné, povzit wyrobky a
postupy odchyluijici se od standardu podle doporugeni vyrobei Eisticich prostiedki. Prosim, dbejle Gdaji vyrobcee specifickych pro vyrobek! Somoziejmé lze pouit i
vhodné Eistici prostfedky v seznomu neuvedenych virobei Eisticich prostfedkd v souladu s jejich doporugenim. nora doporuguje dodrzovot nasledujici seznom, protoZe no zaklodé zkuenosti se s
témito Cisticimi prostfedky dosahuje nejlepiich vysledkd.

Strojové poéatedni Eisténi " -
i ;ﬁudt:"ﬂpu“ Sotfenyy | Udriba po pozateinim/ Udriba se zékladni pééi Manuélni béiné &isténi ve
. intenzivnim £iZténi s utiranim | Prosim, obrafte se na nas! 2-fazovém utirani
Intenzivni Eisténi
Divarsay GrbH Taski Combi _ Taski tensal, 40 ml - 80 mi na 8 | vody
68219 Mannheim Igg”‘?"’“‘;"l 800 mi na 8 | vody 1"‘:‘"‘"‘““’“ v plipadi potfeby zmin ne Teki 300,
Tel. +49 (0}621 / 8757 - 0 mina 8| vody Leiénd +| zfedéno vodou 80 mi na 8 | vody
AOORTOR, 40 mina 8 | vody
:5355;“;"_‘:“""6“” SCHIROCCO CLEAN wﬂ%oﬁropm voly TOPCare FIOORFT v plpads patielsy 2miall v
nichov 400 mi na 81 vody mna 1:1 ziedino vodou SCHIROCCO CLEAN,
Tol. +49 (0}89 / 350 608 - 0 LeBiind 20mi 80 misa 8 lvody
Ecolab Deutschland GmbH Maxx Indur 2 Mazxx Indur 2, 40 ml - 80 mi na 8 | vody
40789 Monheim am Rhein :‘:B”I"““{‘Iz 80O mi na 8 | vody ']""]““'“ v piipadé poffeby zméni na
Tel. +49 (02173 7 599 - 0 mina 81 vody Lettini -1 ziedéno vodou Maxx Mogic 2, 40 mi na 8 1 vody
Koncentrdt Procur, 25 mi na B | vody
#5235 Odelhomen Komonntt Tren 200mino 8 vy - vl pueky zndet on
Tal. +40 (0]B134 /9305 - 0 e ¥ Ledténi : ::"'""""‘"I o) ne8ivody
) . TAWIP original, 40 ml - 80 mi na 8 | vody
Toro Chemie GbH GR10 ;"&‘;‘:I“;?;‘;‘ld, LONGLFE B 250 vilipadl polliby saletiaa
Tel. +49 (016131 / 964 03 A00 ml no & | vody LedtEni 1:1 ziedéno vodou Lﬂdlm -
= o
KLEEN Purgatis GmbH PREMIUM NO 4 PREMILIM NO 4, 40 ml na 8 | vody
SEVERA 5KY VOILPFLEGE
32120 Hiddenhausen BO0 ml na B | vody ) v plipadé polfeby zménit na
Tal. +49 [0)5223 / 9970.40 400 mina 81 vody Lediini 1:1 ziedino vodou SEVERA SKY, 40 mi na 8 | vody nora®
Dreiturm GmbH - Utirdini na hotovo GOLDREIF VicalEalovd amaien B ﬂmmﬁ
346304 Steinou o.d.Sir. 200 mi na B | vody ) N
Tel. +49 (016663 9700 400 ml na 81 vody Ledténi 11 ziedéno vodou - Im""’"‘m"""!_"”m""'_‘ ':;:Wd'f by Interface®




Doporuceni k Cisteni norament

Doporuéeni k ¢isténi norament®
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Poiateéni Eisténi Strojové mokré mytl za pouFill aktivel nebo mikro vidknové podigky nebo

1.

A

Po odsin zneiBiing vody pomoci mokeého vysoveZe znovu umyjle no mokro

péée (manudlni) mopoviého rouna nebe upravenjych hodiiki na abserpd prachu.

po pokladce mékkého kartace bez podily brusiv [viz Tobulka Sisticich prostiedki a ledtidel]. M gistou vodou o odsajie nebo wydisidte.
2 Podatecni Po poddtetnim nebo intenziviim CE4eni se rovnoméma nanese vhodny ledfici Visuteny pecujici povrchory film lze vyleifil®® zo pouili leSficho korlade, piip.
" Igiﬁnifl:ldrib- prostiedek (viz Tabulka Eisticich prostfedki o leifidel] v procesy mokrého myti. vhodného leiticiho mopu®.
Biine GEte ‘f Opfimaini wysledky &éséni lze dosdhnout drhmutim 2o poufiti aktivni nebo mikro Ta iielem dosafeni jednotného a vizudlng rovnomémiého vzhledu povrchu,
n vidknoviho Padu nebo mékkého kardde s vhodnym ledlicim prostfedkem [viz doporuivjeme die poffeby odpovidajici leliéni** pomod lelliciho katzdde, plip
pée (strojové) Tabulka isticich prostiadki o lefidel). vhodného letficiho mopu®.
3.
Béine cisteni/ Utirani provadéje s obsorpei prach za poufiti vhodnych mikro vidknovych mopd, Pfilnavé, ve vodé rozpusing nebo emulgovatelné nedsioty se odsironi mokrym

wytirdnim [viz Tobulka Sisticich prostediis o letidel].

Pro odstranéni Elapot a stop od pedpatki o pro ziskdni jednotného a vizualné
piijotelného vzhledu povrchy, doporuéujeme die potfeby odpovidajici Eidsini
pomod vhodného leftictho prostfedku [viz Tabulka Sisticich prosifedki o
leitidel) za pouditi ledficiho kartade, piip. vhodného ledticiho Padu.

4. | Prab&iné Eisténi

Mokré myti zo pouziti okfivni nebo mikro viaknové poduiky nebo mékkého kartace
bez podily brusiv a vhodnéhe sticho prostfedky (viz Tabulke Sisticch prosifedks
o ledtidel). ProtoZe se k odribé doporudugi ve vodé rozpusing ledtici prostfedky,
neni pouZiti zakladnich &sticich prostiedkii zpravidla pafodovana.

5. Intenzivni Zigténi

A BB AJIE

s

Po odsdi znecisiéné vody pomoc mokrého vysavace se realizuje Gdriba
analogickd k poddtetnimu leiiéni.

Tavadni vpazemdnit
- MHMlmﬁMuMWMWMM!MMM*mMWWﬂ
dlat krylinu 8, et 7 dliwocdu poverchu

- Pmlmpump-qlpndlmdynnpmdﬁmﬁlﬂﬁnthﬂdwﬂqlp-whﬁhm“oﬂlluw
* Tolo o Gani k Sl jo op
« Yo dravoleic o v lok ich s 7 divodu p ha midha, jako fky na powichy, rics a ndsoje
a taepouilidla, spledeastiige podiledni ik s uliidnis.
* Whaodnis isdaky: Fo 3 M, ald
* PowHivein jadnokoiostovy lallid draf s rchlos] olédek mazi 300 - 800 alfmin lellicl kande), resp, 1000 - 1500 of/min flelsicl liky).

¥V pfipadé daliich otdzek se obrafte prosim no Oddéleni pouiivans techniky nora, tel. +49 (0)6201/80-5480
Bliidi informace k procesu Eiiténi lze nolézt v naiem dokumentu ,Definice pojmd Cidréni~.

Vitwodeno ve spoluprid o

FIGR

Swrana 173 172007
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Doporuceni k Cisténi norament - chemie

Doporuceni k ¢isténi norament®

®
nora
Cistici prostfedky a lestidla

Cistici prostfedky a ledtidla uvedené v tabulce predstavuji doporuceni vyrobcd ¢isticich prostredkd no némeckém trhu. Specificky pro dany objekt mize byt iéelné, pouzit vyrobky a
postupy odchylujici se od standardu podle doporuéeni vyrobca Eisticich prostiedkd. Respekivjte prosim udaje vyrobce, specifické pro dany vyrobek! Samoziejmé lze
pouzit i vhodné Eistici prostfedky v seznamu neuvedenych vyrobcd Eisticich prostradkd v souladu s jejich doporucenim. nora doporucuje dodrzovat nésledujici seznam, protoze na zdklodé zkuSenosti
se s témito Cisticimi prostredky doschuje nejlepsich vysledkd.

Udriba po poZateénim/ Manuélni béiné &isténi ve
Firma Poéateéni ¢isténi po pokladce i ivnim EiZténi s utiréni 2. fazové iréni
Diversey GmbH Intenzivni Cistic Taski Jontec Best Taski Combi Taski tensol, 40 ml - 80 mi na 8 | vody
68219 Mannheim 2 1na 8 | vody 800 ml na 8 | vody V piipadé potieby zménit na Taski 300,
Tel. +49 (0)621 / 8757 - 0 Doba pisobeni: cca 10 minut LeSténi 80 ml na 81 vody
Dr. Schnell Chemie GmbH Zsklodni Esie TEMPEX ulva FLOORTOP vt ey
80807 Mnichov 2 1na 8 | vody 800 ml no 8 1vody SCNWOCCO.Cl!A, N
Tel. +49 (0)89 / 350 608 - 0 Doba pisobeni: cco 10 minut Ledténi 40 mi - 80 ml no 81 vody
Ecolab Deutschland GmbH Zakladni cistic Bendurol moxx Maxx Indur 2 Maxx Indur 2, 40 ml - 80 mi na 8 | vody
40789 Monheim am Rhein 2,51na 7,5 1 vody 800 ml na 8 | vody V piipadé potieby zménit na
Tel. +49 [0]2173 / 599 - 0 Doba pasobent: cco 10 minul Loiténi Maxx Mogic 2, 40 ml na 8 1 vody
Johannes Kiehl KG Zékladni distic Copex Koncentrér Procur WM.ZSI‘NSIM
85235 Odelzhousen 2,51 n0 7,51 vody 200 ml na 8 1 vody v"‘""""‘o""':"”s"", M’;’
Tel. +49 (0}8134 / 9305 - 0 Doba pésobent: cca 10 minut Ledtni """"”“ l'l "~
Tano-Chemie GmbH Zaklodni Eisic LINAX plus TAWIP original TRE S al=RominerIo:
55120 Mainz 2,5 7,51 vody 800 mi na 8 I vody il . ol e
Tel. +49 (0)6131 / 964 .03 Doba pisobeni: cco 10 minut Letténi 40-!-60-‘-0' 81vody
KLEEN Purgatis GmbH POWER STRIP NEUTRA DA PREMIUM No 4, 40 ml na 8 | vody ®
32120 Hiddenhausen 21no 8 | vody 800 mi na 8 1 vody V pfipodé polfeby zménit no
Tel. +49 (0)5223 / 9970-40 Doba pisobeni: cco 10 minut SEVERA SKY, 40 mi no 8 | vody
i Findlni vy&stini GOLDREIF,

e Z8klodni &sié DURO FIX Express vl e posivormd 40 mi na 8 1 vody by Interface®

nau a. d. Str. Neziedéné bez doby . 200 ml na 8 | vody V sfioods poffel e
Tel. +49 (0)6663 970-0 ¥ Ledténi MUILTINETZER 40 mi na 8 | vody
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Definice pojmu
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Definice pojm& €isténi
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Definice pojmd Cistén

Vytirani vazajici prach

Mokré vytiréni jednostupiové

Definice:

Suché vytirani vazajici prach nebo pripravenymi Eisticimi hadry (mokré stirani) nebo specifickymi suchymi mikro vigknovymi vyrobky
(elektrostatické utirani vazajici prach) pro odstranéni nepfilnavych necistot a v mensi mife také hrubych necistot a nasledné zachyceni
hrubé necistoty do nddoby.

Cil/Vysledek:
Povrch je bez hrubych nedistot a piiléhajicich jemnych necistol (prach, chmyii). Na povrchu se jedté mohou vyskytovat piilnavé
nedistoty (skvmy po napojich, silnicni necistoty, stopy od podpatka).

Poznédmky/Upozornéni:

* Vhodné pro odstraovani vlpélych jemnych necistot pfi bazném Eisténi

« Odstrafiovani hrubych necistot mozné pouze podminéné

« Odstraiovani pilnavych nedistol neni mozné

« Pfedpokladem pro pouziti pfipravenych tkanin jsou hladké podlahové krytiny (pokud je to mozné, bez hlubokych spar)
« Pii strukturovaném povrchu moZno pouZit pouze specialni mikro vidknité vyrobky k suchému vytirani

* Ve srovnani se zametanim je Geinndj$i, hospodamaiii a hygienididjdl, protoZe se prach nevifi

Definice:

Krytna se &s procoviim postupoem vice & ménd sind vyZdimanymd Zsticind mopy (ndviek no myS). P lomio procoviien postups
hyvajici kopalina automaticky vyschne. Do vody na vylisdni 1ze kromi dsicich plipravkd phidat také ledtidio na ulidnl nebo
dozindokéni prostiedek.

Cil/Vyslodok:
Srovndni mokrého vylirdni,

Poxnémky/Upozoméni:
Vhodné pouze pro podiahové keytiny, kieré nejsou siind neliitind nebo klerd jsou ndchyiné no vilkost (v plipadd, e Ssicl mopy
byty odpovidajicim zptsobem déklodnd vyidimany). Aby se zabransio hromadinl zbytkd Ssticich, leisicich nebo dezinfekénich

Mokré vytirani

Definice:

Ruéni mokré Cisténi s Eisticimi hadry pro odstranéni pfilnavych netistot {skvrny po napojich, silni¢ni neistoty, atd.). Tento postup
miZe byt také aplikovan za pouziti vhodnych prostiedkd pro dezinfekéni ¢isténi podiah; za pouziti ledtidel na utirani Ize soucasné
dosahnout efektu ofelfent.

Cil/Vysledek:

Povrchy musi byt bez nepiilnavych nedistol, hrubych nedistol, pfilnavych nedistot (skvrny po ndpojich, silniéni neistoty, atd.) o
jingch zbytka necistol. Na povrchu mohou byt jedtd stale pfitomné stopy od gumovych podpatki. Pii pouZiti ledtidel na utirani
musi byt zbyvaiici prostiedky pro ofeteni bez usazenin necistot a mély by se dat odstranit z podiahové krytiny bez nakladného
zékladniho &idténi. Pii pouZiti dezinfekénich prostiedki by mélo byt dosaZeno dostatedné deaktivace choroboplodnych zarodki.

Poznédmky/Upozornéni:

Pro ofoktivni odstrandni kromd pfilnavych, ve voda rozpustnych nodistol také ulpélych nedistot jo zpravidio nuiné pfod mokrym
vytiranim odstranéni ulpélych neéistot vhodnymi postupy (prach vézajici stirani nebo vysavani).

Jsou rdzné metody mokrého vytirani

* Jodnostupfiové metoda

* Dvoustupfiova metoda

* Bodové mokré vytirani

* Mokré vytirani kombinované s postiikovym systémom

mmw dswandnych nedistot, mély by byt ph & (nopi. kaddy paty proces vylieni) vytirdry no mokio
w ¥

Jodnostupfiové mokré vylirani se mide provadit s vidrem na koletkdch o s#dtenim, pledpiiprovenymi impregnovanyml) mopy o
nddrdi s odkopdvacin siem.

Mokré vytirani dvoustupiiové

Definice:

D hovd metoda pledstavuje Kasicky postup mokiého vytirdnl. V prvnim procovnim keoku se piivede no krylies pomod &sticho
M-mewaoMnﬂwwd’/uMm&wmww
diouply. Ve drubéen pe im kroku se ipinavd voda absorbuje stind vyZdimangm Ssticn mopem. Toto zkrocuje dobe scheud o
nhpnduodlomd.

Cil/Vysledek:
Srovnani mokrého vytirdni.

Poxnémky/Upozormni:

Cistc odinak jo zpravidia lepdl ne2 u ednostupfiovsho mokrého vytirani

Dvoustupliovd moksé vytindnl mize byt provedeno s vidrem no koletkich o sidZenim, joko asickd™ metoda so dvieno vyménom
mopd, s nadrzkou o odkopdvacim stem nebo s dvogitym irokym vyfirocim zafizenim o specidini davkovod nddrl.

Bodové mokré vytirani

Definice:
Pit 160 metodd se pouze moké oblash colkové plochy vytiraji zo mokra

Cil/Vyslodek:
Srovnani mokrého vytirdni, Protoze se Eistl jen bodové, Gsticl vysledek je - vziaZeno na celkovou ploche - omezen.

Poxnémky/Upozornéni:

Casto je fato metoda vihodnd tam, kde mald plocha musi byt Gasség vyfirang za mokra neZ celkovd plocha, napl. moksé vyfirani
v oblast ndpojovych automats pro odstrandni skvm, v uéebndch pled ndstéanou tobull. Kromé toho se bodovs mokré vytindnd
hodi, kdyZ so providi pouze peach vazajici &30l coloplodng a pitinavé nedissoty musi byt odstiraniny bodovs.

nora
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Definice pojmu Cisténi

Definice pojmd Cidténi
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Definice pojmé CiZténi
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Mokré vytirdni kombinovéna s postfikovym systémem

Cisténi sprejom

Definice:
Masifikdni Esticihe razioky pliproveného k okamiémy poudill pomod razprofovale na Gistid mop nebo plimo no mediiinoy
podiahi o absorpes nafistol vylirdnim se ok gm vytimdm zofizenim o vhodigm Slsicim mopem.

Cil/Vysledek:
Srovndni mokriho vytivtni,

Pormdamby/Upozarnéni:
Tt metoda se hodi pro podiahoss krytimy, kieré nejsou exirémné znediising nebo kené sou ndchying no vihkost. Proacosni
ndrodnosh je Mmal ok vysokd joko o dvoustupfhiowho mokrého vytinini,

Leiténi, kartééovani

Definice:

Sihojové mokré E6tEni podioh se Béanovymi ndsadam nebo Gsicmi poliiai pro odsranéni voinych jemnych necsot a pilnavych
nedisol, Podiaha je umgwdinag 2o mokra o Spinavi voda se ve shejné prooonl operac znovy zochyided mokejm vysdwinim a
lepravuje so do nddoby na Spinavou vodu,

Cil/Vysledek:
Powrchy musi bt oz hrubych netisiol, phidhajicich jemnjch nadisiol (prach, chmi] o phinajch nedssiol skvmy po ndpojich,
siiniéni nacistoly], jokad | baz Smouh a skvin, Mohou se jeilé vyskyloval na povichu stapy od podpathi.

Pozndmbky/Upazorméni:
Dhirin vhodné pro vl plochy 5 makjmi suupnt plesyient.
I divodu rychiého vysuieni je modno po keitké dobé chodit po podiahowé kryting. Do nadrie Gisié wody siji na leSiEni se piddavai

Definice:

Prosffedek na EEtEnl sprejem je Sdstedng apliovin nén posiikovac nddobos nebo posiikovacim zofizenim na jednokoioefowin
iy, plip. wysokorychiosinim siojl na podiahesd krytiny, vykansjic pilomnost odolngch skvm o opolfebovangch mist ochranniho
juou ofeffend misi zo poudlii vhodmych Podi [bédon/EHuly, Cerveny] leiiéna.

m-ﬁh
50U SONCYANGD @ vyTovdng nzhfvcﬁdﬂndu;\"zl’hdhﬂplniﬂy.

Pozndamky/Upezoméni:
Prostiedek na Ciiiéni sprejem a poliiikové kolowde musi byt pitzpisobeny drohe podichové kryfiny, nedi@iéni o typu simje.

Mokré drhnuti

Ledténi

Definlce:

Slropové odeffani s kodtorgml virobky (leilic keddie] nebo polai fleilic poliiify nebo speciiin polidlty) mo meoislfenc
neho leindiem ogaifenych podichovich krynach,

Stroje no EiEkEnd podiah mohou byt vybaveny socim agregdtem (leiéni o soubosmé odstronén prochs suchym sdim v jedné procowm
operach = ledici sdni)

Cil/Vysledek:
Povrchy jsou bez stop od podpatkl o fingch piilnavjch nefisiot. Vzhled ochranného fimu je jednoing; v zavisost na fype oleffovocich
Itek specidiniho lesk.

Poznéambky/Upazornéni:

7 Bezpadnas) nddlapu nesmi byl omerena.
Vihody leitingch povicht jsou kromé iného vy odolnost v stopam na rekvensovanjch rasach, depien vzhledy, rwieni
intervali zdkliadniho &EEni, fim | dspora ndklodi o snizeni dopadi na reoini prostiedi.

Definice:
Verschmutzungen,

CilfVysledek:
Paverchy musi byt bez hrubych necistot, proche a viech zhytki netistol. Powch musi byt bez tahié o stop po wiirdni.

Pozndmky/Upozorméni:

Jako infenzrmési zpasob bainsho éiiséni v oblostech objekti se sinjm mmediEiEnim napd. oblosh potroan, pramysi, bazény, o
pod.) nebo pouditi v 2dkkadnim S5l Strojov mokné leSind kotowtowjmi, karidEowymi wilcowjmi sirojl. Spinavd woda se pak
VSO Fysavosam,

Vysdavani

Dafinice:

Cil/Vysledek:
Povrch musi byt bez hrubech nedistol, prochu a chmyi. Filinavé netishoty [napi skmy po ndpojich] se jeité mohou vyskylowat na poseche.

Pozndmky/Upozornini:
Wysdwini so hodi pro viechny kryiny, oviem Sistici 6éinek jo omezens.

nora
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Shrnuti

= Homogenni podlahova krytina

= Husty a uzavreny povrch

= Moznost pouziti zasaditych isticich prostfedku az do pH 12

= VétSinou odolné vuci kyselinam

= (Odolné vuci vetsiné desinfekci

= Bez nutnosti aplikovat vosky, polymery, aj.

= Denni udrzba pouze s vodou a norapadem nebo s pH neutralnim Cisticim prostfedkem
=  Strojové Cisténi s moznosti pouziti Cerveného padu

= Renovace s pouzitim nora® diamantovych padu

nora
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nora® Pady

4 typy padu Mechanické cisténi Pouzitelné na vétsSinu
krytin nora®

Vhodné na denni
cisténi i na
hloubkovou

Bez nutnosti
ciSténi s Cistici

chemii (nebo s ®
renovaci minimem) nora

9 | by Interface®

Zivotnost pada 35.000 m? pri
dennim pouzivani



PouZziti padu

Denni ¢isténi 1. Denni ¢isténi Hloubkové cisténi Renovace hladkych krytin
strukturovanych hladkych povrchi hladkych povrchi
povrchu (napf.Valua, (napr.Sentica, Grano (napr.Signa,Grano)
Lona) 2. Lesténi
3
c
@
8 E
3 £
e
3 t ®
2 nora
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Ukazka denniho Cisteni pady

nora
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Renovace

Pred cisténim

nora
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Renovace

Poskozeny povrch po
vice nez 15-ti letech
nevhodného cisténi

nora
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Renovace

Hloubkové abrazivni
cisténi

Pred- / po- lesténi

Vysledek

nora
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Renovace

Povrch po renovaci
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