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1. Úvod   
  

Na  základě  objednávky firmy  KANIA a.s. jsme pro akci „Dostavba areálu TPU 

 UK 2. LF – Plzeňská, 4. etapa“ v Praze - Motole provedli  posouzení zemního prostředí 

z hlediska hustoty proudového pole a zdánlivých měrných odporů.  Měření pro nově 

navrhované objekty byla provedena  na 4 bodech. 

Půdní koroze je způsobená fyzikálními a chemickými vlivy prostředí, 

mikroorganismy a elektrickými (bludnými) proudy.  

Bludné proudy jsou elektrické proudy unikající z elektrických zařízení 

nedostatečně izolovaných vůči zemi nebo používajících země jako zpětného vodiče. 

Šíří se cestou nejmenšího odporu půdním prostředím, kolejemi, inženýrskými sítěmi až 

do vzdálenosti mnoha kilometrů. 

Zdrojem bludných proudů v této oblasti je tramvajová Vozovna Motol a 

tramvajová doprava vedená ulicí Plzeňskou. 

 

 

 
                                                                           
                                                                                  Obr č.1     Přehledná situace 

. 
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Geoelektrický průzkum k posouzení korozní agresivity prostředí z hlediska 

bludných proudů byl proveden podle pracovního postupu systému jakosti ISO 9001 

09/01/04 “Měření polí bludných proudů” firmy INSET s.r.o.  

Účelem měření bylo stanovit stupeň korozní agresivity prostředí z hlediska 

geoelektrických veličin. Průzkum byl zaměřen na zjištění velikosti a směru bludných 

proudů. Měření byla provedena podle ČSN 03 8363 - Měření zemního odporu; 

ČSN 03 8365 - Stanovení přítomnosti bludných proudů v zemi. 

 

Provedená měření byla vyhodnocena podle normy ČSN 03 8372 - Zásady 

ochrany proti korozi neliniových zařízení uložených v zemi nebo ve vodě s přihlédnutím 

k TP 124 MD ČR. 

 

 
 
                                                                     Obr.č. 2    „Vstupní objekt“ 

2. Metodika m ěření  

 
Měření byla provedena 3. března  2017.  Teplota ovzduší se v průběhu měření  

pohybovala kolem + 8 °C.  Zemní prostředí bylo vlhké. Měřicí stanoviště jsou 

vyznačena v příloze č. 1 – Situace geoelektrických měření.  Vzhledem k tomu, že 

nebylo možné realizovat  měření přímo v prostoru projektovaných objektů, protože je 

tam stará zástavba, provedli jsme měření v nejbližších možných místech a zvýšili  

plánovaný počet dvou měření na čtyři, abychom mohli posoudit proudové pole širší 

oblasti. 
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                                                                     Obr.č. 3   „Hospodářský objekt“ 

2.1 Zemní odpory 

   

Měření bylo realizováno čtyřelektrodovou metodou podle Wennera s použitím 

měřicího přístroje Chauvin Arnoux C.A 6470. Tato geoelektrická metoda umožňuje z 

poměru měřeného napětí a do země vnucovaného proudu pomocí modifikovaného 

Ohmova zákona stanovit zdánlivé měrné odpory ρ (Ωm), které jsou základním 

interpretačním parametrem odporových metod. Hloubkový dosah metody je úměrný 

rozestupu elektrod. Měření bylo realizováno s rozestupy 3 a 5  m. Pro výpočet intenzity 

proudového pole  byly použity nižší hodnoty naměřeného odporu. 

Měření měrného elektrického odporu se na všech bodech shoduje s  místy 

měření bludných proudů. 

 

2.2 Bludné proudy 
 
 Měření bludných proudů bylo realizováno  podle požadavků  ČSN  03 8365. K 

měření byla použita převodníková deska AT-MIO-64E - firmy National Instruments, 

umístěná v přenosném počítači vlastní konstrukce. Použili jsme diferenciální zapojení s 

vnitřním odporem 2MΩ.  

 Na měřicích bodech byly umístěny čtveřice nepolarizovatelných elektrod 

Cu/CuSO4, tvořící dva dipóly orientované ve směrech S - J a V - Z. Pokud to nebylo 

možné, zvolili jsme jiné směry a jejich azimuty vložili do výpočtu hustoty proudového 

pole. Při měření stejnosměrných bludných proudů byla frekvence měření 131 Hz a 

každou vteřinu byl uložen průměr z těchto hodnot. Při měření střídavých bludných 

proudů byla frekvence měření 1000 Hz. Před a po měření byla zjišťována polarizace 

elektrod. Naměřené hodnoty byly při zpracování o tuto polarizaci opraveny.  
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 Zpracování dat při měření bludných proudů bylo provedeno na PC s použitím  

programu „WINKORO”. Naměřené hodnoty potenciálových rozdílů byly opraveny o 

interpolovanou hodnotu polarizace elektrod a přepočteny na složky intenzity 

elektrického pole E1 a E2. Z průměrných hodnot těchto složek byla vypočtena velikost 

vektoru el. pole E a jeho azimut. Pro určení vektoru proudové hustoty J byly změřeny 

hodnoty měrného odporu zemního prostředí.  Na základě zjištěné proudové hustoty byl 

stanoven stupeň korozní agresivity prostředí na ocel podle ČSN 03 8372.  

 Naměřené a vypočítané hodnoty jsou uvedeny v tabulkách č. 1, 2, 3 a 4 a v 

Příloze - protokolu korozních měření a přiložených grafech:  

souhrnný graf    

  zobrazuje časový průběh velikostí a azimutů vektorů intenzity  el. pole   E 

grafy bodu   

  zobrazují složky S-J a V-Z, velikosti a azimuty vektoru E  

 

Na následující stránce jsou polární grafy naměřených vektorů E, jejich relativní velikosti 

a relativní četnosti v úhlových intervalech 5°. 

 

 Uvedený postup, t.j. výpočet velikosti vektorů ze středních hodnot jejich složek, je 

předepsán v ČSN 03 8365. Jedná se  o výpočet vektorového součtu dílčích měření, 

děleného počtem měření. Tento postup má tu výhodu, že kompenzuje případnou 

střídavou složku bludných proudů, která má na vznik korozních jevů jen malý vliv. 
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      Graf č. 1  Časové průběhy potenciálních rozdílů na dipólech – body č. 1, 2 
 

 
 

 

 
 

     Graf č. 2  Časové průběhy potenciálních rozdílů na dipólech – body č. 3, 4 
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                      Graf č. 3  Časové průběhy střídavého napětí na dipólech – body č.  1 , 2 
 
 
 
 
 
 

 
 

      Graf č. 4  Časové průběhy střídavého napětí na dipólech – body č. 3, 4 
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3. Výsledky korozního pr ůzkumu 
 
 3.1   Velikosti zdánlivých m ěrných odpor ů zjišt ěných Wennerovou  metodou    

 
 

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky měření zdánlivých zemních odporů 
včetně zařazení do stupňů korozní agresivity. 
 
 

místo 
měření 

Zdánlivý m ěrný odpor vrstev podloží 
[Ωm] 

0 - 3m stupe ň 
agresivity 0 - 5m stupe ň 

agresivity 

bod č. 1 91,4 II. stupeň                   71,0 II. stupeň                   

bod č.  2 48,8 III. stupeň                   27,3 III. stupeň                   

bod č.  3 26,6 III. stupeň                   22,8 IV. stupe ň                   

bod č. 4 77,6 II. stupeň                   46,2 III. stupen 

 
                                                                                                            Tab. č. 1 
 
 
 

Hodnocení  agresivity  zemního  prost ředí z hlediska zdánlivých m ěrných odpor ů podle 
ČSN 03 8372 Zásady  ochrany proti korozi neliniových zařízení uložených v zemi nebo ve vod ě 

 

stupe ň korozní agresivity zdánlivý m ěrný odpor ( Ωm) 

I. stupeň - velmi nízká  > 100 

II. stupeň - střední 50 – 100 

III. stupeň – zvýšená 23 – 50 

IV. stupeň - velmi vysoká < 23 

       
                                                                                                                  Tab. č. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Závěrečná zpráva  

Zakázka č. 17020094000 

Dokument č. 1  

Strana č. 11 

 

 
 
Název zakázky:  Dostavba areálu TPU UK 2. LF - Plzeňská, 4. etapa 
Název dokumentu: Korozní průzkum 
 

 
 
 
 
3.2 Proudová hustota v zemním prost ředí 
 
                                                                                                                      

V následující  tabulce č. 3 jsou uvedeny průměrné hodnoty hustoty bludných proudů v zemi, 
azimut převládajícího směru a kategorizace dle ČSN 03 8372. 

 

 
                                                                                                                          Tab. č. 3         
 

V následující  tabulce č. 4 jsou uvedeny maximální hodnoty hustoty bludných proudů v zemi, 
azimut převládajícího směru a kategorizace dle ČSN 03 8372. 

                                                                                       
 

 
                                                                                                                             Tab. č. 4      
 
 
   

 

STŘÍDAVÉ BLUDNÉ PROUDY  

místo m ěření 

průměrné hodnoty  maximální hodnoty v kvadrantu  

J (µA.m -2) azimut (°)  J (µA.m -2) azimut (°)  

bod č. 1 62,5 185 92,4 188 

bod č.  2 418,3 331 780,5 333 

bod č.  3 294,2 160 299,0 160 

bod č. 4 86,9 241 319,3 271 

 
                                                                                                                           Tab. č. 5        
 

PRŮMĚRNÉ HODNOTY  

místo m ěření J (µA.m-2) azimut (°) počet vektor ů (%) třída korozní agresivity 

bod č. 1 61,8 185 100 III. stupeň – zvýšená                   

bod č.  2 122,4 315 100 IV. stupe ň – velmi vysoká                   

bod č.  3 420,9 160 100 IV. stupe ň – velmi vysoká                   

bod č. 4 110,8 245 100 IV. stupe ň – velmi vysoká                    

MAXIMÁLNÍ HODNOTY V KVADRANTU 

místo m ěření J (µA.m -2) azimut (°) počet vektor ů (%) třída korozní agresivity 

bod č. 1 84,8 188 65,04 III. stupeň – zvýšená                   

bod č.  2 198,2 317 72,51 IV. stupe ň – velmi vysoká                   

bod č.  3 421,2 160 99,92 IV. stupe ň – velmi vysoká                   

bod č. 4 350,8 271 0,05 IV. stupe ň – velmi vysoká                    
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                                                             Graf č. 7 Základní korozní opatření podle TP 124 
 
 

                                                               

4. Závěr 
 

 

Naměřené a vypočítané hodnoty jsou klasifikovány podle normy ČSN 03 8372 - 

Zásady ochrany proti korozi neliniových zařízení uložených v zemi nebo ve vodě a 

Technických podmínek TP 124 - Základní ochranná opatření pro omezení vlivu 

bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce na pozemních 

komunikacích. 

 
Zdánlivé m ěrné odpory 
 

         Z hlediska velikosti zdánlivých měrných odporů mají zeminy: 

 

V bodě č. 1  II. stupeň korozní agresivity  - agresivita střední (ρ  = 50 Ωm ~ 100 Ωm).  

V bodě č. 2 III. stupeň korozní agresivity – agresivity zvýšená (ρ = 23 Ωm ~ 50 Ωm).  

V bodě č. 3 ve ve vrstvě 0-3 m  III. stupeň korozní agresivity – agresivity zvýšená. 

V bodě č. 3 ve vrstvě 0 – 5 m IV. stupeň korozní agresivity – agresivita velmi vysoká 

(ρ < 23 Ωm). 

V bodě č. 4 ve vrstvě 0 – 3 m II. stupeň korozní agresivity  -  agresivitu střední.. 

V bodě č. 4 ve vrstvě 0 – 5 m III. stupeň korozní agresivity  -  agresivita zvýšená 
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Bludné proudy 
 
Střídavé 
 
 Velikost střídavých bludných proudů je zanedbatelná. Maximální zjištěná 

proudová hustota je 0,8  mA.m-2  v bodě č. 2. 
 Střídavé bludné proudy se považují za nebezpečné pokud proudová hustota 

přesáhne 15 A.m-2. 

 
Stejnosm ěrné 

 
Na bodě č. 1 byla zjištěna agresivita zvýšená - III. korozní stupeň.  Na bodech č. 2, 

3 a 4 byla zjištěna agresivita velmi vysoká – IV. korozní stupe ň. 
 
 
Z výše uvedených skute čností hodnotíme stávající zemní prost ředí 

z hlediska geoelektrických veli čin pro projektované objekty  IV. korozním 
stupn ěm –  agresivita  velmi vysoká. Pro tyto objekty, bu dou-li železobetonové, je 
třeba ješt ě zohlednit sací koeficient konstrukce (TP124, p říloha č. 3)    

Je nezbytné použít základní ochranná opat ření  stupn ě č. 4  dle TP 124 pro 
všechny objekty stavby 

 
 
 
                                                                                                 Pavel Janek 
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Poznámka 
 
 Je nutné si uvědomit, že bludné proudy způsobují v katodické části konstrukce změnu 
mechanických vlastností oceli – korozní praskání a v anodická oblasti zeslabení materiálu, díky 
elektrolytickému rozpouštění. Navíc dochází v této oblasti k rozrušování betonu tvorbou 
korozních zplodin, které mají větší objem než původní materiál. 
 
 Základní opatření pro omezení koroze železobetonových základových konstrukcí v 
prostředí zvýšené a velmi vysoké agresivity jsou uvedeny v ČSN 03 8350 – Požadavky na 
protikorozní ochranu úložných zařízení a ČSN EN 206-1, doplněné změnou Z3 ( Beton – Část 
1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda). Dále to jsou TP124 (Základní ochranná opatření 
vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací) 
které stanovují stupeň a provedení ochranných opatření. 
 
 V prostředí se zvýšenou a velmi vysokou agresivitou ve vztahu ke kovovým 
konstrukcím je nutné provést potřebná ochranná opatření: 
 
  
1/   realizovat vhodnou primární ochranu 
 
     Důležitým prvkem primární ochrany  je dostatečné překrytí výztuže betonem se zvýšenou 
odolností proti agresivitě prostředí (minimálně 50 mm). Beton by měl být vodovzdorný, hutný, 
bez trhlin a pórů, trvanlivý po dobu životnosti stavby a musí být trvanlivý vůči nejvyššímu stupni 
chemické agresivity prostředí (ČSN EN 206-1). 
     Pro konstrukce umístěné na pilotách je nutné zajistit dostatečné krytí  armokoše, aby 
nedosedl na patu vývrtu piloty. 
  
    
2/   je vhodné aplikovat také sekundární ochranu 
 
    Sekundární ochrana slouží jako ochrana proti účinkům podzemní vody a kontaktu betonu se 
zemním prostředím (nátěry nebo impregnace betonu, použití izolačních fólií). 
 
  
3/  omezit ší ření bludných proud ů z okolí do konstrukce stavby  
 
    Použít izolační spojky na kovová zařízení vstupující do budovy nebo použít materiály 
z plastů. 
 
  
 
 Návrhy uvedené v poznámce považujte za doporu čující. Definitivní řešení 
předkládá projektant  s p řihlédnutím ke všem výsledk ům průzkumů. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Výňatek z TP 124: 
 
 

 
Tabulka 1 

Stupn ě základních pasivních ochranných opat ření pro omezení vlivu bludných proud ů 
 

Základní 
ochranná 
opatření 
 stupeň č. 

Proudová hustota 
[A.m 2]   [µA.m-2] 
hodnoty změřené 
nebo přepočtené 
koeficientem 
sacího efektu 
mostu 

 
Provedení základních ochranných opatření. 

 
Opatření dle číslic a písmen lze kombinovat 

na základ ě odborného posouzení 
 

1 
 

< 1.10-7 

< 0,1 

 
1.   Primární ochrana dle ČSN ISO 9690 (73 125) a 
      ČSN EN 206-1 (73 2403), tab. 3 
A - bez propojení výztuže a jejího vyvedení na povrch   
       konstrukce   
                      

2 
 

1.10-7 ~ 3.10-6 
0,1 ~ 3 

 
2.    Kombinace primární ochrany dle ČSN ISO 9690 
        (73 1215) a ČSN EN 206-1 (73 2403), tab 3  
        a případné sekundární ochrany dle TP, čl. 5.2 
B -   bez propojení výztuže a jejího vyvedení na povrch  
        konstrukce         
 

3 

 
3.10-6 ~ 1.10-4 

3 ~ 100 
 

3.     dtto ad 2 plus 
C -   konstrukční opatření dle TP, čl. 5.3, bez propojení  
        výztuže a jejího vyvedení na povrch konstrukce 

4 1.10-4 ~ 3.10-3 
100 ~ 3000 

 
4.     dtto ad 2 plus 
D -   konstrukční opatření dle TP, čl. 5.3, včetně propojení       
        výztuže a jejího vyvedení na povrch konstrukce 
 

5 
 

>3. 10-3 

> 3000 

 
5.     dtto ad 4 plus 
E -   dokumentace „Elektrické rozvody a zařízení pro      
        kontrolu bludných proudů“ umožňující elektrická 
        a geofyzikální měření (DEM) včetně realizace  
        ev. návrhu následných ochranných opatření   
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PŘÍLOHA č. 2 

 
 

            PROTOKOL KOROZNÍHO M ĚŘENÍ            INSET s.r.o. 
                                                 03 .03.2017 11:07 
Akce:       Motol  - dostavba 2. LF  
 
Aparatura:  National Instruments PCI-6225        Časový krok :  1 s 
Měřil:       Janek Pavel                         Po čet m ěření:  2208 
Oprava na polarizaci elektrod: provedena 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
Stanovišt ě: Bod č. 1  
 
Směr S-J:   kanál 1, azimut  0°, dipól  5 m, m ěrný odpor p ůdy  71 Ωm 
Směr V-Z:   kanál 2, azimut 90°, dipól  5 m, m ěrný odpor p ůdy  71 Ωm 
 
                                                         koroz.agres. 
Sektor    S-J      V-Z       %    E[mV/m] Azim. I[µ A/m2]  (I)   (Ro) 
 + +      1.38     1.02     6.30    1.72    37     24.2   III    II 
 - +     -2.02     0.34    28.67    2.05   170     28.9   III    II 
 - -     -5.96    -0.81    65.04    6.02   188     84.8   III    II 
 + -      0.00     0.00     0.00    0.00    --      0.0     I    II 
Suma     -4.37    -0.36   100.00    4.39   185     61.8   III    II 
Pr ůměrná abs. hodnota vektoru:      4.64           65.3   III    II 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
Stanovišt ě: Bod č. 2  
 
Směr S-J:   kanál 3,  azimut 50°, dipól 10 m, m ěrný odpor p ůdy 27.3 Ωm 
Směr V-Z:   kanál 4, azimut 160°, dipól 10 m, m ěrný odpor p ůdy 27.3 Ωm 
 
                                                         koroz.agres. 
Sektor    S-J      V-Z       %    E[mV/m] Azim. I[µ A/m2]  (I)   (Ro) 
 + +      0.00     0.00     0.00    0.00    --      0.0     I   III 
 - +     -2.42     1.43    21.24    2.81   149    1 02.8    IV   III 
 - -     -0.33    -0.31     6.25    0.45   224     16.6   III   III 
 + -      3.98    -3.66    72.51    5.41   317    1 98.2    IV   III 
Suma      2.36    -2.37   100.00    3.34   315    1 22.4    IV   III 
Pr ůměrná abs. hodnota vektoru:      4.57          167.3    IV   III 
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            PROTOKOL KOROZNÍHO M ĚŘENÍ            INSET s.r.o. 
                                                 03 .03.2017 12:46 
Akce:       Motol - dostavba 2. LF  
 
Aparatura:  National Instruments PCI-6225        Časový krok :  1 s 
Měřil:      Janek Pavel                          Po čet m ěření:  3650 
Oprava na polarizaci elektrod: provedena 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
Stanovišt ě: Bod č. 3  
 
Směr S-J:   kanál 1, azimut  50°, dipól 10 m, m ěrný odpor p ůdy 22.8 Ωm 
Směr V-Z:   kanál 2, azimut 140°, dipól  3 m, m ěrný odpor p ůdy 22.8 Ωm 
 
                                                         koroz.agres. 
Sektor    S-J      V-Z       %    E[mV/m] Azim. I[µ A/m2]  (I)   (Ro) 
 + +      0.00     0.00     0.00    0.00    --      0.0     I    IV 
 - +     -9.00     3.34    99.92    9.60   160    4 21.2    IV    IV 
 - -     -3.49    -0.10     0.08    3.49   182    1 53.2    IV    IV 
 + -      0.00     0.00     0.00    0.00    --      0.0     I    IV 
Suma     -9.00     3.33   100.00    9.60   160    4 20.9    IV    IV 
Pr ůměrná abs. hodnota vektoru:      9.62          422.1    IV    IV 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
Stanovišt ě: Bod č. 4  
 
Směr S-J:   kanál 3, azimut  0°, dipól  5 m, m ěrný odpor p ůdy 46.2 Ωm 
Směr V-Z:   kanál 4, azimut 90°, dipól  5 m, m ěrný odpor p ůdy 46.2 Ωm 
 
                                                         koroz.agres. 
Sektor    S-J      V-Z       %    E[mV/m] Azim. I[µ A/m2]  (I)   (Ro) 
 + +      0.00     0.00     0.00    0.00    --      0.0     I   III 
 - +     -3.01     1.04     3.86    3.18   161     68.8   III   III 
 - -     -2.17    -4.84    96.08    5.30   246    1 14.8    IV   III 
 + -      0.22   -16.21     0.05   16.21   271    3 50.8    IV   III 
Suma     -2.20    -4.62   100.00    5.12   245    1 10.8    IV   III 
Pr ůměrná abs. hodnota vektoru:      5.45          118.0    IV   III 
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            PROTOKOL KOROZNÍHO M ĚŘENÍ            INSET s.r.o. 
                                                 03 .03.2017 11:53 
Akce:       Motol  - dostavba 2. LF - 1kH  
 
Aparatura:  National Instruments PCI-6225        Časový krok :  0.001 s 
Měřil:      Janek Pavel                          Po čet m ěření:  333000 
Oprava na polarizaci elektrod: provedena 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
Stanovišt ě: Bod č. 1  
 
Směr S-J:   kanál 1, azimut  0°, dipól  5 m, m ěrný odpor p ůdy  71 Ωm 
Směr V-Z:   kanál 2, azimut 90°, dipól  5 m, m ěrný odpor p ůdy  71 Ωm 
 
                                                         koroz.agres. 
Sektor    S-J      V-Z       %    E[mV/m] Azim. I[µ A/m2]  (I)   (Ro) 
 + +      1.94     1.26    11.81    2.31    33     32.6          II 
 - +     -1.83     0.36    23.05    1.86   169     26.3          II 
 - -     -6.50    -0.90    65.14    6.56   188     92.4          II 
 + -      0.00     0.00     0.00    0.00    --      0.0          II 
Suma     -4.42    -0.36   100.00    4.44   185     62.5          II 
Pr ůměrná abs. hodnota vektoru:      5.01           70.5          II 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
Stanovišt ě: Bod č. 2  
 
Směr S-J:   kanál 3, azimut  50°, dipól 10 m, m ěrný odpor p ůdy 27.3 Ωm 
Směr V-Z:   kanál 4, azimut 160°, dipól  3 m, m ěrný odpor p ůdy 27.3 Ωm 
 
                                                         koroz.agres. 
Sektor    S-J      V-Z       %    E[mV/m] Azim. I[µ A/m2]  (I)   (Ro) 
 + +      0.00     0.00     0.00    0.00    --      0.0         III 
 - +    -12.54     5.13    26.52   13.55   158    4 96.4         III 
 - -     -0.78    -0.37     3.01    0.87   205     31.7         III 
 + -     18.97    -9.70    70.46   21.31   333    7 80.5         III 
Suma     10.02    -5.48   100.00   11.42   331    4 18.3         III 
Pr ůměrná abs. hodnota vektoru:     18.65          683.2         III 
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            PROTOKOL KOROZNÍHO M ĚŘENÍ            INSET s.r.o. 
                                                 03 .03.2017 13:49 
Akce:       Motol - dostavba 2. LF - 1kH  
 
Aparatura:  National Instruments PCI-6225        Časový krok :  0.001 s 
Měřil:      Janek Pavel                          Po čet m ěření:  333000 
Oprava na polarizaci elektrod: provedena 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
Stanovišt ě: Bod č. 3  
 
Směr S-J:   kanál 1, azimut  50°, dipól 10 m, m ěrný odpor p ůdy 22.8 Ωm 
Směr V-Z:   kanál 2, azimut 140°, dipól  3 m, m ěrný odpor p ůdy 22.8 Ωm 
 
                                                         koroz.agres. 
Sektor    S-J      V-Z       %    E[mV/m] Azim. I[µ A/m2]  (I)   (Ro) 
 + +      0.00     0.00     0.00    0.00    --      0.0          IV 
 - +     -6.40     2.34    97.63    6.82   160    2 99.0          IV 
 - -     -2.62    -0.34     2.30    2.65   187    1 16.1          IV 
 + -      0.36    -1.25     0.07    1.30   286     56.9          IV 
Suma     -6.31     2.28   100.00    6.71   160    2 94.2          IV 
Pr ůměrná abs. hodnota vektoru:      6.75          296.2          IV 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
Stanovišt ě: Bod č. 4  
 
Směr S-J:   kanál 3, azimut  0°, dipól  5 m, m ěrný odpor p ůdy 46.2 Ωm 
Směr V-Z:   kanál 4, azimut 90°, dipól  5 m, m ěrný odpor p ůdy 46.2 Ωm 
 
                                                         koroz.agres. 
Sektor    S-J      V-Z       %    E[mV/m] Azim. I[µ A/m2]  (I)   (Ro) 
 + +      0.00     0.00     0.00    0.00    --      0.0         III 
 - +     -2.74     1.26     6.26    3.02   155     65.4         III 
 - -     -1.90    -3.78    93.33    4.23   243     91.6         III 
 + -      0.13   -14.75     0.41   14.75   271    3 19.3         III 
Suma     -1.94    -3.51   100.00    4.01   241     86.9         III 
Pr ůměrná abs. hodnota vektoru:      4.43           95.9         III 
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PŘÍLOHA č. 3 

 
 
 
 
 
 
Vysvětlivky: 
 

    
 
 
 
 
 

 1/  Sektor:    + +    0°    90° 
             - +   90°  180° 
                             - -  180°  270° 
                           + -  270° 360° 
 
      S-J,   V-Z  - průměrná velikost E na dipólu 
    %        - procentuální vyjádření počtu vektorů v jednotlivých kvadrantech 
    E[mV/m]   - velikost výsledného vektoru 
    Azimut      - azimut výsledného vektoru 
    I [ A/m]     - vypočtená velikost “bludného proudu” 
    kor. agres.- stupeň korozní agresivity podle ČSN 03 8372, 03 8375 
    Suma        - naměřené hodnoty sečtené velikostně  
    Prům. abs. hodnota vektoru -  vypočítaná z velikostí (proto nemůže mít směr) 
 
 
  2/  - souhrnný graf  
    - časový záznam velikosti vektorů E na všech stanovištích 
    - azimut vektoru E - azimuty vektorů E na všech stanovištích 
 
  3/  - časový záznam E v uvedeném bodě ve směrech S-J a V-Z 
    - velikost vektorů E v uvedeném bodě 
    - azimuty vektorů E v uvedeném bodě 
 

 
 4/  - naměřené vektory E - polární graf všech vektorů  

    - relativní četnosti vektorů E v úhlových intervalech 5° 
    - relativní velikosti vektorů E v úhlových intervalech 5° 
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 PŘÍLOHA č. 4 
 

                                                Grafické výstupy korozních m ěření 
 
                   - časové průběhy měření velikosti a azimutů E 
                                                          stejnosměrných BP  
                           - polární grafy četnosti měřených veličin 
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PŘÍLOHA č. 5 
                                                                                                                 
                                                                                                                Osvědčení o akreditaci 
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